微晶纤维素丙烯酸酯复合磁性微球的制备
陈日清，金立维，段丽艳，王春鹏，储富祥*
(中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042)

摘  要：采用反相悬浮聚合法合成一种微晶纤维素丙烯酸酯复合磁性微球，并对磁性微球的内部结构和性能进行了分析，结果表明微晶纤维素被包埋在聚丙烯酸酯内部而Fe3O4被包裹在微球内部孔洞中，通过磁性分析，此微晶纤维素丙烯酸酯复合磁性微球为具有半硬磁性的微球材料。
关键词：微晶纤维素；丙烯酸酯；微球；磁性
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超临界CO2萃取山苍子核仁油的工艺研究
陈铁壁，袁先友，张 敏
（湖南科技学院化学与生命工程学院，湖南永州425100）
摘  要：研究了用超临界CO2流体萃取山苍子核仁油的萃取工艺，探讨了各种影响因素对山苍子核仁油萃取率的影响，通过正交试验确定了超临界萃取的最佳工艺为：萃取温度45 ℃、萃取压力25 MPa、CO2流量220 L/h、萃取时间80 min。在此条件下，山苍子核仁油萃取率84.5 %。研究证明了加入溶剂和剥壳均可提高山苍子核仁油的萃取率。
关键词：山苍子核仁油；超临界CO2萃取
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高沸醇木质素-季戊四醇改性松香树脂的合成
高仁金1，2，程贤甦1,2*， 郑钻斌2
（1.闽江学院化学与化学工程系，福建福州350108； 
2.福州大学材料科学与工程学院，福建福州350002）
摘  要：利用高沸醇木质素、季戊四醇合成松香改性树脂，测定了改性树脂的软化点、酸值、黏度、DSC-TGA曲线，并与原料松香进行比较。实验结果表明高沸醇木质素可以替代部分季戊四醇改性松香树脂，松香通过高沸醇木质素、季戊四醇的改性，产品的软化点、酸值、黏度以及耐热稳定性得到改善。研究结果还表明用高沸醇木质素制备松香改性树脂比木质素磺酸钙效果更好。
关键词：高沸醇木质素；季戊四醇；改性松香树脂
中图分类号：TQ351.4       文献标识码：A       文章编号：1673-5854（2009）01-0009-04

银杏酚对菜青虫拒食活性的研究

石启田，刘 欢，鲁荣彩，张玉珍，顾 思，刘林艳

（运河高等师范学校， 江苏邳州221300）

摘  要：从银杏外种皮中提取含94.8 %银杏酚的提取物，用氯仿溶解提取物，并加适量乳化剂烷基酚聚氧乙烯醚，配制含12.6 %银杏酚的液剂，称为银杏酚液剂。用水稀释银杏酚液剂50、100、150和200倍，用稀释液浸泡苏州青青菜的菜叶，喂饲菜青虫三龄、四龄幼虫。用叶碟法测定银杏酚对菜青虫的拒食活性。结果表明，银杏酚对菜青虫三龄、四龄幼虫具有明显的拒食活性,拒食率达30.14 %～85.3 %。稀释浓度在150倍以下，对三龄幼虫拒食效果较好，处理后３天拒食作用最强，对三龄幼虫的拒食作用优于四龄幼虫。同时讨论了银杏酚对菜青虫拒食活性的机理。银杏酚对菜青虫拒食活性，是由于银杏酚抑制了酪氨酸酶等酶的合成，影响了菜青虫的蜕皮和生长发育，使其表现为拒食和发育为超龄幼虫，多数不能形成蛹而致死。

关键词：银杏酚； 菜青虫； 拒食活性
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膜分离法制备塔拉单宁的研究

徐 浩1， 张宗和1， 仲崇茂2， 秦 清1， 陶 林2， 王光辉1
 (1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042； 
2.南京龙源天然多酚合成厂，江苏南京210032)

摘  要：采用聚砜中空纤维膜处理塔拉单宁水提取液，研究了聚砜膜的截留分子质量，跨膜压差、膜面流速以及溶液温度对膜性能和产品质量的影响。结果表明，以截留分子量为10 000，跨膜压差0.2 MPa，膜面流速2.0 m/s，40~45℃下对塔拉单宁水提液进行膜分离，可以得到浊度0.5NTU以下，纯度85 %以上的高品质塔拉单宁。
关键词：膜分离；塔拉单宁；提取；聚砜中空纤维膜
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香蕉皮水解工艺的初步研究

倪 炜1， 常雅宁1*， 俞建瑛1， 欧 伶1， 路文鼎2， 周颖秋1
 (1．华东理工大学应用生物学系，上海200237；
 2．华东理工大学生物工程系，上海200237)

摘  要：对香蕉皮的水解工艺进行了初步研究，采用了稀硫酸水解法和经过稀氨水预处理后的酶水解法，并得到了两种水解工艺的最佳条件：稀硫酸水解法为110 ℃、1 %的硫酸体积分数下反应2 h，总还原糖得率24 %左右；酶水解法为：在3 %的稀氨水浸泡48 h后，在pH值4.8、45 ℃、底物浓度4 %、酶量1 %下反应24 h，总还原糖得率19 %左右。

关键词：香蕉皮；水解；纤维素
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苯甲醛的提纯方法研究

肖 健1，谢水龙1，刘先章1，2*
（1. 厦门劲美生物科技有限公司，福建厦门361003； 2.中国林业科学研究院
林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）

摘  要：以肉桂油为原料，经水解反应可以制备天然苯甲醛，但制备的天然苯甲醛中存在少量杂质无法用精馏方法除去，本研究利用亚硫酸氢钠与苯甲醛加成反应来进行提纯，还研究了酸化或碱化、反应温度和加水量等不同操作条件对此反应的影响。结果表明，用酸化、碱化对加成物进行水解，除去杂质，产品纯度能达到99.0 %以上,且酸法提纯略优于碱法。
关键词：天然苯甲醛；提纯；加成；亚硫酸氢钠
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壳聚糖季铵盐的制备与应用研究进展

蔡照胜1,2， 宋湛谦1*， 杨春生2， 商士斌1
（1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042；
 2.盐城工学院化学与生物工程学院，江苏盐城224003）
摘  要：壳聚糖季铵盐是一种重要的壳聚糖衍生物，在环境保护、食品加工、药物负载及控释和抗菌抑菌材料的制备中有广泛应用。本文概述了壳聚糖季铵盐的基本类型及其制备方法、壳聚糖季铵盐在相关领域中的应用进展情况，并展望了壳聚糖季铵盐的研究趋势。
关键词：壳聚糖季铵盐；制备；应用
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纤维素酶固定化载体的研究进展

张 宇1，2， 许敬亮1， 袁振宏1*， 庄新姝1，李 东1，2
（1.中国科学院广州能源研究所；中国科学院可再生能源与天然气水合物重点实验室；广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室，广东广州510640；
 2.中国科学院研究生院，北京100039）
摘  要：重点介绍了可溶性载体、不溶性载体以及可溶-不可溶性载体固定化纤维素酶的研究进展，3种载体都能不同程度地提高纤维素酶的稳定性与重复使用性。可溶性载体能提高纤维素酶的操作稳定性，有利于水解不溶性的纤维素，但回收不方便。不溶性载体固定化纤维素酶，回收方便，操作稳定性提高，但即使是提高了比表面积和减少了酶与底物的传质阻力的不溶性磁性纳米材料与膜材料固定化纤维素酶，也大多停留在水解可溶的羧甲基纤维素（CMC）阶段，不能高效率地水解不溶的纤维素底物。可溶-不可溶性载体固定纤维素酶，既能方便回收，又能水解不溶性的纤维素底物，但存在难固定，沉淀-溶解过程酶活损失大的缺点，期待开发新的固定方法与新的可溶-不可溶性载体。

关键词：固定化纤维素酶；可溶性载体；不可溶性载体；可溶-不可溶性载体
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多羟基二苯甲酮类化合物合成方法的研究进展

王光辉1，徐 浩1，黄嘉玲1，仲崇茂2，常连举1
 (1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042； 
2.南京龙源天然多酚合成厂，江苏南京210032)

摘  要：综述了国内外多羟基二苯甲酮类化合物最新研究进展。介绍了各种多羟基二苯甲酮类化合物的合成方法，主要介绍了由苯甲酰氯、苯甲酸、三氯甲苯与间苯二酚缩合反应合成2,4-二羟基二苯甲酮的方法及其他多羟基二苯甲酮类化合物的相关合成方法，并进行了比较。提出了高效、节能、廉价和环保的合成方法是国内外发展的方向。
关键词：多羟基二苯甲酮；紫外线吸收剂；Friedel-Crafts酰化反应
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纤维素/甲壳素共混材料研究进展

陈朝见，王荣荣，张 伟，傅师申*

（四川大学轻纺与食品学院，四川成都610065）
摘  要：纤维素和甲壳素是自然界中含量最丰富的两种天然高分子化合物，不仅来源广泛且均为可再生资源。与大多数天然高分子一样，纤维素和甲壳素具有无毒、可生物降解以及良好的生物相容性等优点。将二者共混可综合两种组分的优点，制备出膜、纤维、吸附粒料等功能性新材料，显示出极大的应用前景。本文综述了近年来纤维素/甲壳素共混材料的研究进展。
关键词：纤维素；甲壳素；共混材料
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挥发性有机物的治理以及活性炭的应用研究进展

卢辛成， 蒋剑春*

（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）
摘  要：从挥发性有机物（VOCs）的基本概念出发，介绍了其分类、来源、污染现状以及其对人体的危害，并在此基础上具体地介绍了目前处理挥发性有机物的基本方法，比如吸收技术、冷凝技术、膜基技术、燃烧技术、生物净化技术等。同时探讨了活性炭在治理VOCs方面作为吸附剂和光催化剂载体等方面的应用。从而提出了活性炭在VOCs治理方面的急需解决的问题以及发展趋势。
关键词：挥发性有机物；治理技术；活性炭

中图分类号：TQ424       文献标识码：A        文章编号：1673-5854（2009）01-0045-07

柠檬酸酯合成用催化剂研究进展

李 静，蒋剑春*，徐俊明
（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）
摘  要：介绍了近年来柠檬酸酯类化合物的合成方法及主要用途。对各类催化剂，如磺酸类、固体超强酸、杂多酸、无机盐等在合成柠檬酸酯上的应用进行了综述，并分析比较了各种催化剂的优缺点。介绍了固载交联、纳米、磁化、微波辐射等技术在催化剂改性上的应用，展望了柠檬酸酯合成的发展前景。
关键词：柠檬酸酯；合成；催化
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紫茎泽兰的危害、防除及综合利用

李雪瑶，应 浩*

（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；生物质化学利用国家工程实验室；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）
摘  要：阐述了紫茎泽兰的危害、防除及目前的主要利用方式。作为一种入侵物种，紫茎泽兰大肆掠夺其它物种的生存空间，对自然界的平衡和发展已造成极大危害。紫茎泽兰的特殊中草药气味会熏晕人、畜，引起动物过敏和拒食，用其垫圈还会引发动物烂蹄发炎。由于紫茎泽兰独特的特性，使其在很多方面都有很大的利用空间，目前的利用方式主要包括农业利用和工业利用两个方面。紫茎泽兰潜在价值的研究和开发已引起人们的广泛关注。
关键词：紫茎泽兰；危害；防除；利用
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