上海工程技术大学
   硕士研究生入学复试《纺织化学与染整工程专业综合考试》
考试大纲

报考专业：纺织化学与染整工程
考试科目：专业综合考试
考试总分：100分
考试时间：1.5小时
一、考试目的和要求
《纺织品染整工艺学》课程是纺织化学与染整工程三个研究方向：纺织材料的表面改性及功能整理、生态纺织品染整加工理论与技术、新型纺织功能助剂的开发与应用方向的主要专业理论课。通过对本课程的考试，可以使学生系统地掌握纺织品练漂、染色、印花、整理的基本理论和方法、基本知识和工艺、主要加工用剂的性质及特点等。同时，还能使学生具有较牢固的理论基础和一定的实际生产工艺分析能力。

《纺织品染整工艺学》课程

参考书目：阎克路、赵涛. 染整工艺学教程（第一、第二分册）（第1版）.中国纺织出版社，2005年.

第一分册（练漂和整理工艺）

第一章  水和表面活性剂

1、表面张力与表面自由能，表面活性剂及其水溶液的特性，表面活性剂的润湿和渗透作用，表面活性剂的乳化、分散和增溶作用.

2、表面活性剂的去污作用，表面活性剂化学结构与性能的关系。
复习重点：
(表面活性剂的润湿和渗透作用，表面活性剂的乳化、分散和增溶作用，表面活性剂的去污作用，表面活性剂化学结构与性能的关系。

第二章 棉及棉型织物的烧毛、退浆、精练

1、气体烧毛机烧毛，热板烧毛机烧毛，圆筒烧毛机烧毛。
2、原布上常用浆料及其性能，常用退浆工艺及其条件分析

4、棉及棉型织物的精练：棉纤维中的天然杂质，常用精练工艺方法与设备。
复习重点：
(常用浆料及其性能，常用退浆工艺及其条件分析；棉纤维中的天然杂质，常用精练工艺方法。
第三章  漂白
1、过氧化氢漂白：过氧化氢漂白原理，过氧化氢漂白工艺及工艺条件分析。
2、次氯酸钠漂白：次氯酸钠漂白原理，次氯酸钠漂白工艺与设备，漂白工艺条件分析。
3、亚氯酸钠漂白：亚氯酸钠其漂白原理，亚氯酸钠漂白工艺与设备，漂白工艺条件分析。
复习重点：
(过氧化氢溶液的性质和漂白原理，过氧化氢漂白工艺，过氧化氢漂白工艺条件分析；亚氯酸钠溶液的性质及其漂白原理，亚氯酸钠漂白工艺，亚氯酸钠漂白工艺条件分析。
　                    第四章  丝光

1、丝光原理：浓烧碱对纤维素的作用，膜平衡原理

2、丝光工艺：丝光工艺、丝光工艺条件对丝光后织物性能的影响。

3、冷丝光工艺条件分析，热丝光工艺简介。

复习重点：
(丝光原理（浓烧碱对纤维素的作用，膜平衡原理），冷丝光工艺条件分析，棉织物丝光后纤维结构和性能变化。

第五章 热定形

1、热定形机理：热定形过程中大分子间的作用力变化，聚酯纤维和聚酰胺纤维的热定形机理，聚丙烯腈纤维的热定形机理。
2、热定形工艺条件分析：温度，张力，时间，溶胀剂。

复习重点：
(热定形过程中大分子间的作用力变化，聚酯纤维和聚酰胺纤维的热定形机理，热定形工艺条件分析。

第六章 毛织物整理

1、煮呢、炭化的目的和原理，影响煮呢和炭化的工艺因素分析。
2、缩呢：缩呢的目的和原理，缩呢工艺与设备，缩呢工艺条件分析。
3、毛织物的防毡缩整理：氯化—树脂法防毡缩处理，非氯防毡缩工艺
复习重点：
(缩呢的目的和原理，缩呢工艺条件分析，氯化—树脂法防毡缩处理。

 第七章 织物的一般整理

1、织物整理发展概况，各类织物的一般整理要求和过程。
2、一般化学整理：手感整理、柔软整理、硬挺整理、机械柔软整理；增白整理、荧光增白原理。

复习重点：
(手感整理、柔软整理、硬挺整理工艺。
第八章  防缩整理

1、织物缩水机理

2、防缩整理方法：定形法，预缩法
复习重点：
(棉和粘胶织物缩水机理，常用的整理方法。
第九章 防皱整理

1、织物的折皱：织物折皱的形成原因，影响织物折皱的其他因素。

2、防皱原理：树脂沉积理论，树脂交联理论。
3、酰胺—甲醛类整理剂：酰胺—甲醛类整理剂与纤维素纤维的交联机理，酰胺—甲醛类整理剂与纤维素分子的反应，酰胺—甲醛类整理剂整理工艺，酰胺—甲醛类整理剂整理织物游离及释放甲醛。 
4、整理后纺织品的品质：织物平挺度等级，整理织物的主要物理机械性能，整理织物的耐洗性。

复习重点：
(织物折皱的形成原因，防皱原理，酰胺—甲醛类整理剂与纤维素纤维的交联机理，酰胺—甲醛类整理剂与纤维素分子的反应，酰胺—甲醛类整理剂整理工艺，

整理织物的主要物理机械性能，整理织物的耐洗性。

第十章  特种功能整理

1、拒水和拒油整理：拒水和拒油原理，常用拒水拒油剂的结构、性能和整理工艺。
2、易去污整理：易去污的原理，易去污整理剂和整理工艺，防污及易去污整理剂和整理工艺。
3、阻燃整理：纺织纤维的热裂解及阻燃机理，阻燃整理剂及阻燃整理工艺，阻燃纺织品的测试方法及标准。
复习重点：
(拒水和拒油原理及整理工艺，易去污的原理和整理工艺，阻燃整理剂及阻燃整理工艺，阻燃纺织品的测试方法及标准。

第二分册（染色和印花工艺）

第一章 染色基本理论
1、染料的上染过程，上染过程的几个阶段，上染速率曲线及吸附等温线，染料上染的可逆过程。
2、染色热力学基础：化学位、亲和力和直接性，吸附等温线及其意义，染色热，
染色熵和水的结构变化，染料与纤维之间的作用力

5、染色动力学基础：染料在纤维中的扩散和菲克(Fick）扩散定律，染料在纤维内的扩散性能及影响因素，扩散模型，匀染和移染。

复习重点：
(上染过程和染色工艺过程，上染速率曲线、吸附等温线、吸附平衡、上染百分率、移染。.染色热力学基础：亲和力、染色热、染色熵和亲和力的关系，吸附等温线的类型（能斯忒、朗格缪尔、弗莱得利胥型）。染色动力学基础：上染速率，菲克扩散定律，扩散系数测定的基本方法，半染时间、扩散边界层，染料在纤维中的扩散模型（孔道／自由体积扩散模型）。

第二章  直接染料染色

1、直接染料对纤维素纤维的染色原理及性能；固色后处理：阳离子固色剂后处理，其他固色后处理。
2、直接染料对纤维素纤维上染的温度效应和盐效应：温度效应及其应用，盐的作用和电荷效应，唐能(Donnan）模型。
复习重点：
(直接染料对纤维素纤维上染的温度效应和盐效应：温度效应及其应用，盐的作用和电荷效应，唐能(Donnan）模型。

第三章  活性染料染色

1、活性染料与纤维素纤维的反应性，活性染料的醇解反应动力学，活性染料与纤维素纤维的反应动力学，影响固色反应速率及效率的因素。
2、浸染用活性染料的染色特征值及受控染色工艺，浸染主要工艺因素，浸染工艺过程，活性染料的水洗后处理。
3、活性染料和纤维间共价键的稳定性： 染料—纤维间共价键的水解反应， 影响染料—纤维键酸、碱水解的因素。
复习重点：
(活性染料与纤维素纤维的反应性，活性染料的醇解反应动力学，活性染料的上染过程，染料—纤维间共价键的水解反应， 影响染料—纤维键酸、碱水解的因素。

第四章  还原染料染色

1、还原染料的还原机理和染色性能。
2、还原染料的染色方法：隐色体浸染，悬浮体轧染，靛蓝染色。
3、可溶性还原染料的染色：可溶性还原染料的染色性质，可溶性还原染料的染色工艺.

复习重点：
(还原染料的还原机理和染色性能：染料的还原和溶解，染料隐色体的上染特性，染料隐色体的氧化，皂煮后处理。还原染料的染色方法：隐色体浸染。

                 第五章  酸性染料、酸性媒介染料及酸性含媒染料染色

1、酸性染料对羊毛、蚕丝和锦纶的上染原理：羊毛、蚕丝和锦纶的两性性质与染料上染机理，纤维染色饱和值、超当量吸附及亲和力。
2、酸性染料对羊毛、蚕丝和锦纶的染色工艺：羊毛的染色，蚕丝的染色，锦纶的染色

3、酸性媒介染料的染色机理与染色方法：酸性媒介染料的染色机理，酸性媒介染料的染色方法，低铬染色方法。
复习重点：
(酸性染料对羊毛、蚕丝和锦纶的上染原理：羊毛、蚕丝和锦纶的两性性质与染料上染机理，纤维染色饱和值、超当量吸附及亲和力。酸性染料对羊毛和蚕丝的染色工艺。

 第六章  分散染料染色

1、分散染料的结构特点与染色性能的关系：染料的溶解性，染料的分散稳定性

染料的化学稳定性。
2、分散染料染色的基本原理：涤纶(聚酯纤维)的染色性能，染料的上染过程，染料与纤维间的作用力，分散染料的吸附等温线和上染速率。
3、分散染料的涤纶染色工艺：高温高压染色，热熔染色，载体染色。涤纶织物在有机溶剂中的染色，分散染料碱性染色。
复习重点：
(分散染料的结构特点与染色性能的关系，分散染料染色的基本原理，分散染料染色的基本原理。

 第七章   阳离子染料染色

1、阳离子染料的染色特性：阳离子染料的配伍性，染料的染色饱和浓度(［S］D)及饱和系数(f），移染性。
2、腈纶(聚丙烯腈纤维)的染色特性及其阳离子染料的染色机理：腈纶(聚丙烯腈纤维)的染色特性，阳离子染料的染色机理和染色方法

复习重点：
(阳离子染料的染色特性，阳离子染料的染色机理和染色方法。

 第八章  印花色浆

1、常用糊料的组成和性质。
2、流变性概述：原糊的流变性质，印花糊的印花适应性。

复习重点：
(原糊的流变性质，印花糊的印花适应性。

                         第九章 纤维素纤维织物的印花

！、直接印花：活性染料直接印花。
2、防染印花：不溶性偶氮染料地色防染印花，活性染料地色防染印花， 

3、拔染印花：偶氮类染料地色拔染印花，还原染料地色拔染印花。
复习重点：
(活性染料直接印花，不溶性偶氮染料地色防染印花，还原染料地色拔染印花。
　
三、考试题型
1．名词解释题（24分）
2．简答题（36分）
3、问答题（40分）
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