浙 江 理 工 大 学

2013年硕士学位研究生招生入学考试试题

          考试科目：染整工艺学             代码：922             
（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一.名词解释：（48分，每小题6分）

1.高分子

2.滞后

3.表面张力
4.上蓝增白整理

5.结构粘度和触变性

6.腈纶纤维的染色饱和值

7.二色性常数

8.上染率与固色率
二. 问答题：（共102分）

1．纺织纤维的弹性一般表现在哪两个方面?请简要说明。比较涤纶和锦纶的弹性大小,并说明原因。（15分）

2. 请用膜平衡理论阐述棉织物的丝光原理，并写出一个衡量丝光效果的常用指标及定义。（16分）

3.关于棉织物的抗皱整理，请回答下列问题：（20分）

（1）写出酰胺-甲醛类整理剂的抗皱整理工艺流程。

（2）为了降低整理品上的游离甲醛含量，应在哪几道工序中注意哪些问题？为什么？

  （3）无甲醛抗皱整理剂有哪几种？请列举其中的3种。                                         

4.中性电解质元明粉在染色过程中起着十分重要的作用，请回答下列问题：（17分）
（1）元明粉在弱酸性染料羊毛染色中（pH=5）的作用、作用原理及其评价方法。

（2）元明粉在阳离子染料腈纶染色中的作用、作用原理及评价方法。

（3）元明粉在分散染料/活性染料一浴法染色涤/棉交织物中的作用、作用原理。

5.关于真丝绸染色，请回答下列问题：（17分）
（1）若皂洗色牢度要求达到4级，请设计染色工艺、阐述各助剂作用以及提高匀染性的措施。
（2）若皂洗色牢度要求达到3级，请设计染色工艺、阐述各助剂作用以及提高匀染性的措施。
（3）请列举两种真丝绸节能减排的染色方法。

6.关于纺织品印花，请回答下列问题：（17分）
（1）按印花工艺分，纺织品印花常用的方法有哪些？

（2）涂料印花色浆中除合成增稠剂外，还需要添加哪些药剂？其作用是什么？

（3）简述涂料印花存在问题及改进措施。

（4）请列举三种特种涂料印花方法。
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